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3.2 Identifikace posuzovanéhb vyrobku

Popis vyrobku Technicka specifikace
€ 12/15 X0:(CZ; F.1,1); v(':SN EN 206+A1:2018 +
C16/20:X0:. XC1=2 (CZ; FA.1); CSN P 73 2404:2016

C 20/25 X0, XC1-3 (CZ; F.1.1);

C 25/30 X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1-3 (CZ; F.1.1);
C 30/37 X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1-4 (CZ; F.1.1);
C 35/45 X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1-4 (CZ; F.1.1);
C 40/50 X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1 (CZ; F.1.1);
C 45/55 X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1 (CZ; F.1.1);
C 25/30 XM1-2 (CZ; F.2);

C 30/37 XM1-3 (CZ; F.2);

C 35/45 XM1-3 (CZ; F.2);

C 40/50 XM1-3 (CZ; F.2);

C 45/55 XM1-3 (CZ; F.2);

Zahajeni posouzeni: 14.05.2019 Ukonceni posouzeni: 14.05.2019

3.3 Dokumentace pouzita k posouzeni shody stanoveného vyrobku
3.3.1 Technicka specifikace

Normy

CSN EN 206+A1:2018 + CSN P 73 2404:2016 - Beton-Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda + Doplfujici
informace

Technické navody pro éinnost AO pFi posuzovani shody stavebnich vyrobkl
01_05_04 Beton podle CSN EN 206, CSN P 73 2404

3.3.2 Technické predpisy

Zéakon €. 22/1997 Sb., v platném znéni, o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zékond

Nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., v platném znéni, kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané stavebni
vyrobky

Zakon €. 263/2016 Sb., atomovy zakon

Vyhlaska SUJB 422/2016 Sb. o radiacni ochrané a zabezpeceni radionuklidového zdroje

Z&akon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakondl, v platném znéni
Vyhlaska ¢. 409/2005 Sb. o hygienickych pozadavcich na vyrobky pFichazejici do pfimého styku s vodou a na
Upravu vody, v platném znéni

4. POSOUZENI SHODY STANOVENEHO VYROBKU

Posouzeni shody u stanoveného vyrobku specifikovaného v €l. 3.2 tohoto protokolu bylo provedeno Autorizovanou
osobou €. 238 v souladu s § 12 zakona €& 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakoni (ZTPV) v platném znéni a postupem podle §6 NV 163/2002 Sb. v platném znéni, kterym se
stanovi technické poZzadavky na vybrané stavebni vyrobky.

Posouzeni shody stanoveného vyrobku bylo provedeno podle nasledujicich internich postup(:
- A1-3 Pfirucka systému managementu COV

- CO1-V Postup pri certifikaci PPS

- C04-V Postup pfi certifikaci PPS dle §6

4.1 Dokumentace vyrobce a dalsi podklady pouzité k posouzeni shody
01 - PIS 1 -11 Pfiru¢ka integrovaného systému
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4.1 Dokumentace vyrobce a dal$i podklady pouzité k posouzeni shody

ID 02 - OR 1-09 Organizaéni Fad

ID 03 - RR 1 - 05 Reklamacni fad

ID 04 - MR 1-07 Metrologicky Fad

ID 05 - SAR 1 - 05 Spisovy, archivni a skartaéni fad

ID 06 - PaDR 24 - 06 Mistni provozni bezpeénostni pfedpis - Provozni a dopravni fad 24 Dacice
ID 07 - RD 1 - 06 Rizeni dokumentd

ID 08 - KZP 1-09 Kontrolni a zkudebni plan - betony, potéry, malty a dalSi produkty

ID 09 - IA 1 -07 Smérnice pro provadéni internich auditt

ID 10 - PRD 1 - 2 Provozni Fad dopravniky sypkych hmot

ID 11 - PRZ 1 - 3 Provozni fad zasobniky sypkych hmot

ID 41 - KVS 01 -01 Kontrola vstupnich surovin

ID 03-RER1-05 Reklamaéni Fad

Technologicky pokyn pro odbér a archivaci vzorkl

Technologicky pokyn pro kontrolu a davkovani ptisad

Technologicky pokyn &islo 02/2018 - Betonaz za nizkych a zépornych teplot
Technologicky pokyn &islo 2/2014 - Méfeni teploty cementu pfi pfejimce v letnim obdobi
Technické doporuéeni vyrobce — PFisady

Dodatek ¢. 3. k PZ 24/01/2016/ DACICE

4.2 Posouzeni sledovanych vlastnosti - zkousky vlastnosti vzorku vyrobku

PFi posouzeni shody postupem dle §6 nafizeni vlady 163/2002 Sb., v platném znéni je za provedeni pocatecnlch
zkousek typu vyrobku na vzorku zodpovédny vyrobce ktery vyhodnocme zda typ vyrobku odpovida pozadavkim
stanovenym uréenymi normami, technickym pfedpisim nebo stavebnimu technickému osvédéeni a vystavuje o tom
doklad. Odbér vzork( vyrobku, zkoudeni a ovéFeni vlastnosti vyrobku neni predmétem &innosti autorizované osoby
pfi posouzeni postupem dle §6 nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., v platném znéni.

4.3 Posouzeni dokumentace systému Fizeni vyroby

Dostatecnost popisu systému fizeni vyroby v pfedané dokumentaci je hodnoceno nasledujim zpisobem:
Dokumentace vytvari dostate¢né predpoklady - popis systému rizeni vyroby vytvari predpokiady, aby vyrobky uvadéné na trh
odpovidaly technické specifikaci.
Dokumentace nevytvari dostate¢né predpoklady - nedostatecnost popisu systému Fizeni vyroby bua" Z hlediska rozsahu jeho
budovani nebo popisu.
Zavér:
Popis systému Fizeni vyroby vytvari dostatecné predpoklady, aby vyrobky uvadéné na trh odpovidaly technické
specifikaci, tj. uréenym ¢eskym technickym normam resp. stavebnimu technickému osvédceni a technickym

- + . O
predpisum.

4.4 Posouzeni systému Fizeni vyroby

Pozadavky na systém fizeni vyroby byly stanoveny a nasledné provéreny v souladu s metodikou jednotného postupu
autorizovanych osob pfi posuzovani systému fizeni vyroby u vyrobce nebo kontroly vyrobkid u dovozce (Obecnd
metodika posuzovani SRV nebo KVD v souladu s NV €. 163/2002 Sb. v platném znéni zpracovana koordinagnim
pracovi$tém TZUS Praha, s.p.) a pozadavky uréené technické normy.

4.4.1 Zjidténi posouzeni systému Fizeni vyroby:

POZADAVKY NA SYSTEM RiZENI VYROBY HODNOCEN{
1. Systém Fizeni vyroby - véeobecné SHODA
2. Rizeni vyroby SHODA
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3. Dodavatelé SHODA
4. Kontrola a zkouseni SHODA
5. Rizeni neshodnych vyrobkd SHODA
6. Zmény SRV SHODA
7. Pozadavky dle TKP SPK kap. 18. Betonove konstrukce a IRELEVANTNi
mosty
8. PouZivani certifikatu/osvédéeni a certifikaéni znacky SHODA

Zavér:

Systém fizeni vyroby (SRV) odpovida technické dokumentaci a zabezpe&uje , aby vyrobky uvadéné na trh
splfiovaly pozadavky stanovené uréenymi normami, technickymi pfedpisy nebo stavebnim technickym osvédéenim a
odpovidaly technické dokumentaci podle §4 odst. 3 nafizeni vlady 163/2002 Sb. v platném znéni.

Vyrobce spliiuje poZadavky dle § 6 nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., v platném zn&ni (NV 312/2005 Sb. a NV
215/2016 Sb.) a ma vytvoreny predpoklady pro dalsi pInéni téchto pozadavkd.
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5. SOUHRNNE HODNOCENI

5.1 Stanovené vyrobky vyhovujici zakladnim pozadavkiim § 6 NV ¢. 163/2002 Sb., v platném
znéni :

ve vztahu k deklarovanému pouZiti se zadkladnimi poZadavky uvedenymi v Priloze €. 1 nafizeni vlady €. 163/2002 Sb.,
v platném znéni a technickymi pfedpisy dle §3 zakona ¢&. 22/1997 Sb. v platném znéni, pro vyrobky:

Typ vyrobku Technicka specifikace
C'12/15 X0 (CZ; F.1.1); VCSN EN 206+A1:2018 +
C 16/20 X0, XC1-2 (CZ; F.1.1); ESN P 73 2404:2016

C 20/25 X0, - XC1-3 {CZ; F.1.1};

C 25/30 X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1-3 (CZ; F.1.1);
C 30/37 X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1-4 (CZ; F.1.1);
C 35/45 X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1-4 (CZ; F.1.1),
C 40/50 X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1 (CZ; F.1.1);
C 45/55 X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1 (CZ; F.1.1);
C 25/30 XM1-2 (CZ; F.2);

C 30/37 XM1-3 (CZ; F.2);

C 35/45 XM1-3 (CZ; F.2);

C 40/50 XM1-3 (CZ; F.2);

C 45/55 XM1-3 (CZ; F.2);

mé vyrobce provedeny podateéni zkousky typu podle pozadavki technické specifikace
CSN EN 206+A1:2018 + CSN P 73 2404:2016

Rizeni vyroby odpovida
technické dokumentaci a je v souladu s pozadavky vyse uvedené technické specifikace,
vytvari dostateéné predpoklady, aby vyrobky uvadéné na trh odpovidaly technickym specifikacim a
ma vytvoreny predpoklady pro dosahovani vlastnosti vyrobktl stanovenych pfi pocatecnich zkouskach
typu a vyrobky

jsou

ve vztahu k deklarovanému pouziti ve stavbé ve shodé se zakladnimi pozadavky uvedenymi
v Priloze €. 1 NV 163/2002 Sb. v platném znéni a technickymi predpisy dle §3 zakona ¢. 22/1997 Sb. v
platném znéni.

5.2 Stanovené vyrobky nevyhovujici zakladnim pozadavk(im § 6 NV ¢. 163/2002 Sb., v
platném znéni:

VEechny vysledky posuzovani fizeni vyroby posuzovanych stanovenych vyrobkl vyhovély pozadavkim technickych
specifikaci.
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6. ZAVER

Na zakladé vyse uvedenych skuteénosti skupina posuzovateld doporucuje
rediteli Autorizované osoby ¢. 238
udélit certifikat
pro vyrobek:
C 12/15 X0 (CZ; F.1.1);
C 16/20 X0, XC1-2 (CZ; F.1.1);
C 20/25 X0, XC1-3 (CZ; F.1.1);
C 25/30 X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1-3 (CZ; F.1.1);
C 30/37 X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1-4 (CZ; F.1.1);
C 35/45 X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1-4 (CZ; F.1.1);
C 40/50 X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1 (CZ; F.1.1);
C 45/55 X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1 (CZ; F.1.1);
C 25/30 XM1-2 (CZ; F.2);
C 30/37 XM1-3 (CZ; F.2);
C 35/45 XM1-3 (CZ; F.2);
C 40/50 XM1-3 (CZ; F.2);
C 45/55 XM1-3 (CZ; F.2);
dle technické specifikace:

CSN EN 206+A1:2018 + CSN P 73 2404:2016

vyrobci:

CEMEX Czech Republic, s.r.o.
Laurinova 2800/4, 155 00 Praha 5, Stodillky
IC: 27892638

Provozovna: DRCICE
QUALIFORM, a.s., Mlaty 672/8, 642 00 BRNO
o QUALIFORM - odbor posuzovani shody
Autorizovana osoba ¢. 238
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